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Test report No. 126/21 Page 1 of 2 Klob 16.03.2021
Customer: Ms. O. Nimmer
Assignment from: 08.03.2021
Received: 09.03.2021
Sample: Article-No. 10-10512-892 / Eclipse FR
Order-No. 5070054
Test: Light transmission
Sampling: By customer
Test procedure: according to DIN EN 410
Date of analysis: 10.03. - 15.03.2021
Test results: Page 2 and measurement report
Durch die DAKKS
Skkraditiertos Prifiaboratorium | (( DAKKS

In der Anlage zur Akkreditierungsurkunde sind alle akkreditierten Prifverfahren aufgefGhrt. Auf Wunsch wird die Urkunde zugestellt

Amtsgericht Greiz VR 206
Gerichtsstand Greiz

Ust-1d-Nr.: DE151887921
Steuer-Nr.: 161/142/21434

Geschaltsfihrender Direktor:
Dr. Fabian Schreiber

Tel.: +48 36 61/6 11-0

mail@titv-greiz.de
www titv-greiz.de

Fax: +40 36 61/6 11-2 22

Sparkasse Gera-Greiz

(BLZ 830 500 00)

Kto, 608181

BIC: HELADEF1GER

IBAN: DET0 8305 0000 0000 6081 81

Akkreditierungsstelle
D-PL-19549-01-00

Deutsche Kreditbank AG (DKB)

(BLZ 120 300 00)

Kto. 1005364458

BIC: BYLADEM1001

IBAN: DE&8 1203 0000 1005 3644 58



126/21 Page 2 of 2

Test results:

Sample Light transmission
[%]
Article-No. 10-10512-892 0.2

You can find the single values of the light transmission in the measurement report.

The testing results are exclusively related to this sample under conditions are received.
Without written permission of the testing laboratory it is inhibited to copy this report partially.

r. U. Klobes
Head of the testing centre




Licht-Transmissionsgrad nach DIN EN 410

Gemessen am UV-2450PC mit interner Ulbrichtkugel

Prafnummer: 126/21 Datum: 12. Méarz 2021

Muster: Pr.1 Bearbeiter: Metzner
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Transmissionsgrad / %
Messung 1 0,2 Mittelwert 0,2

Messung 2 0,2 STABW 0,0084
Messung 3 0,2

Der Transmissionsgrad der Probe: 0,0021 bzw. 0,2 %



